TUV HORD

Grupa Kety

$wiadectwo odbioru 3.1

Inspection certificate 3.1

750013146/21

PN-EN 10204:2006

Zamawiajgcy

Ordered by

Adres wysylkowy

Dispatch address

Nr kontraktu i zaméwienia klienta

Zlecenie sprzedaiy

Zlecenie produkeyjne

Dowad wysylkowy / Partia

Surface and dimensians were checked

Order No and date Sales order Production arder Packing Slip / Lot
PPO 50 5083 H1123M |
103855.00 e 061014564/150 750013146 201041058 / 750013146-C407062
Przedmiot i wykonanie Wymiary lub rysunek Gatunek stopu Wytop kg Sztuk Stan dostawy
Item and specification Dimensians or drawing Alloy grade Heat Pieces Temper
EN AW-AlMg4,5Mn0,7 H3320 576 36
Gepresste Stange 50.00 mm H112
g & EN AW-5083 . :
PN-EN 573-3
L:3000 mm
PN-EN 755-2
Kontrole techniczna powyzszego zamdwienia przeprowadzano w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Wyniki badar podano nizej. Technical inspection of the above mentianed lot
has been carried out by the Research & Development Center. Inspection results are stated below.
1. SKEAD CHEMICZNY - CHEMICAL COMPOSITION
G k 5 "
aune Wytop Si Fe Cu Mn Mg cr Zn Ti
stopu
Alloy grade Heat
0-0.40 | 0-0.40 | 0-0.10 |0.40-1.0| 4.0-4.9 |0.05-0.2§ 0-0.25 | 0- 0.15
HEN AW-
5083 H3320 012 | 0,10 | 001 | 081 | 448 | 014 | 001 | 0,02
2. WEASNOSCI MECHANICZNE - MECHANICAL PROPERTIES
Nr praby Stan dostawy Roz Rm A Twardosé Inne badania
Sample No. Temper [MPa] [MPa] % Hardness Other tests
[N/mmz] [N/mm’] HB Jednastka notyfikowana TUV NORD, certyfikat nr 0045-CPR-0954
5 . A 2g0dnie 2 rozp. UE nr 305/2011 Notified body TUV NORD, certyficate
min 125 min 270 min 12 No. 0045-CPR-0954 acc. to EC regulation 305/2011.
T493 H112 196 347 16,9
Deklaracja wias éci uzytkowych dostgpna / Related Declaration of
Perfarmance (DaP):
hetps://profile. .com/certyfikaty-i- je-ce/
nttps://profile.gs com/en/certificates-and-ce-declarations/
Stangen mit Logo, Legierung und Chargennummer gestempelt
3. BADANIA METALOGRAFICZNE - METALLOGRAPHIC TESTS
Nr praby Struktura
Sample No. Structure
Powierzchnig i wymiar zbadano Materiat oznaczona
PN-EN 755-3

Material was marked

Na podstawie wyzej przeprowadzanych préb materiat 2wolniono

According to above mentioned tests, the material has been approved

Wystawit Upowazniony przedstawiciel kantroli Grupy KETY SA Data
Issued by Authorised inspection representative of Grupa KETY SA Date
- 09.09.2021
Bakalarska Ewa Mrowiec Grzegorz
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