Swiadectwo odbioru 3.1 750000513/19/3601
Grupa Kety Inspection certificate 3.1 PN-EN 10204:2006
Zamawiajacy AMCO Metall-Service GmbH
Orderad by Pfalzburger Strasse 251 28-085 BREMEN Deutschland
Adres wysylkowry ~ AMCO Metall-Service GmbH
Dispatch addrass Pfalzburger Strasse 251 28-085 BREMEN Deutschland
Nr kantraktu i zamdwiania kiienta B Zleceniz sprzedazy - Zlecenie’é(oﬁukcv_ina' " Zlecenie obrébeze
Grder Norand data Salaes ordar Production order Machining ardar
PPO 505083 H112 3M
98617.00 pr.3601 061011608/90 750000513 59032325
Przedmiot | wykonanie : Wymiary lub rysunek Gatunek stopu . Wy‘top w LA Smuk | Stan dostawy
Itam and specification Dimensions or dmw_[ng Alloy grade Heat . Pleces Temper
: EN AW-AlMg4,5Mn0,7 H1058 427 27
Gepresste Stange 50.00 mm ’ ' 3 H112
P € EN AW-5083
PN-EN 573-3
L:3000 mm
PN-EN 755-2
Kontralg techniczng powyiszeg Swienia przap dzono w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Wyniki b;dari podane nizej. Technical inspection of the above mentioned lot
has been carried out by the h & Devel Center. results are stated below.
1. SKEAD CHEMICZNY - CHEMICAL COMPOSITION N
Gatunek E . 3
stonu Wytop i Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti
Alloy grada Heat | 1
0-0.40 | 0-0.40 | 0-0.10 {0.40-1.0} 4.0-4.910.05-0.29 0-0.25 | 0-0.15
EN AW- ) : :
5083 ... |H10S8 }. 0,14 | 0,09 | 0,01 | 0,80 4,53 :| 0,14 | 0,02 0,02 .1 ...
2. WEASMOSC MECHAMICINE » MECMANICAL FROPERTIES e o T
e wraby : o ety e - R = A - Twardoté T T
Sample No. i Temper [MPa] [MPa] % Hardness _— ... Other tests
[N/mm?] [N/mm?) HB Jadnostka notyfikowana TUV NORD; certyfikat nr 0045-CPR:~
min 125 min 270 min 12 0954 zgodnie z rozp. UE nr305/2011 Notified body TUV
- — NORD, certyflcate Na, 0045-CPR-0954 acc. to EC regulation
TG4 H112 214 , 354 14,7 305/2011,
ﬁeklamc‘a wtadciwadc! uiytkowych dastepna / Refated
Declzration of Parformance (DoP):
.......... hetp://profile.g com/pl/zarzadzanie-jakoscia
3. EAbANIA MEI'ALdGRAFlCZNE,— METALLOGRAPHIC TESTS
Nrproby Struktura
Sample No. Structure
Puwlem:hnlelwym.iar zbadano 3 PN-EN 755-3 Materfalalna:zono
Surface and dimensions were checked Material was marked
Na podstawie wyze| przeprowadzonych préb material zaclniono
According to above mentioned tests, the material has baen approvad
Wystawit Upowazniony przedstawiciel kontroli Grupy KETY 5A Data
Issued by - Authorised inspection represantative of Grupa KETY SA Date
A ! Conr ]
Falaloria- 5 08.07.2019
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